
改善箇所説明図 

 

 

 

 
写真は左ハンドル車  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。 

 

注）      は、交換する部品を示す。 

 

 

不具合の内容 

エンジンのブローバイガス還元装置において、ブローバイガスヒーターの成形加工が不適切なため、

外装樹脂にクラックが発生するものがある。そのため、クラックに水分が浸入すると、クラックが拡

大し樹脂内部にある電熱線ヒーターの回路が短絡して警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、ヒ

ーターが異常発熱して外装が溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 

 

ブローバイガスヒーター 

改善の内容 

全車両、当該ブローバイガスヒーターを対策品に交換する。 

 

基 準 不 適 合 箇 所 車両前方 


