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     基 準 不 適 合 発 生 箇 所   

エンジンの防振ゴム付クランクプーリの防振ゴムの接着面が剥離するものがある。そのため、当

該クランクプーリのリング（外輪）が脱落し、発電機が作動しなくなり、エンジンが停止するおそれが

ある。 

改善内容 
全車両、当該クランクプーリの防振ゴムの接着面を点検し、剥離しているものは対策品のプーリと交換す

る。剥離していないものはクランクプーリ側面に外輪脱落防止用のプレートを装着する。 

識  別 
タイミングベルトカバー上部に白ペイントを塗布する。 

注：        は交換部品を示す。 
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